	Código de producto
	Datos técnicos
	Construcción del producto/Diseño

	
	
	Lado de transporte
	Tela de tracción
	Cara de marcha/Lado de polea

	
	Grosor [mm]
	Diámetro de la polea (mínimo) [mm]
	Fuerza de tracción 1% elongación (k1% estática) [N/mm]
	Material 
	Superfície
	Propiedad
	Color
	Material 
	Material 
	Superfície
	Propiedad
	Color


	A-1
	1.2
	
	7
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Estera
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Suave
	No adhesivo
	Negro

	F-0
	0.7
	
	5.5
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Verde

	F-1
	1.25
	
	8.5
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Verde

	F-2
	1.8
	
	16
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Verde

	MAB-02
	1.2
	
	1.4
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Estructura fina de textil
	Medianamente adhesivo
	Verde
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Estructura fina de textil
	
	Negro

	MAB-05
	1.5
	15
	3.3
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Estructura fina de textil
	Medianamente adhesivo
	Verde
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Estructura fina de textil
	
	Negro

	MAB-4E
	1.25
	
	5.5
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde oscuro
	Tejido de poliéster (PET)
	Poliuretano termoplástico (TPU)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Negro

	MAM-04H
	1.45
	
	2.6
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde
	Hamid
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Negro

	MAM-05HP
	1.6
	
	3.2
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde (Verde Habasit)
	Hamid
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado textil rugoso
	Adhesivo
	Negro

	MAM-3P
	1.5
	
	2.6
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde
	Tejido de Poliamida (PA)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Negro

	MAM-5E
	1.4
	
	5.0
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde
	Tejido de poliéster (PET)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Negro

	MAM-5P
	1.2
	
	4.6
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Hamid
	Suave
	No adhesivo
	Negro

	MAM-8P
	1.8
	
	6.5
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado ligero
	Adhesivo
	Verde
	Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid
	Hamid
	Suave
	No adhesivo
	Negro

	MAN-05H
	1.9
	
	5
	Vellón de poliéster (PET)
	Acabado de tejido no-tejido (afelpado)
	Adhesivo
	Antracita
	Hamid
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado textil rugoso
	Adhesivo
	Negro

	MAT-02H
	1.4
	
	0.9
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Hamid
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Negro

	MAT-5P
	1.5
	
	4.4
	Goma (EPDM)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Poliamida (PA)
	Hamid
	Suave
	No adhesivo
	Negro

	MNB-5P
	1
	
	4.6
	Hamid
	Suave
	No adhesivo
	Negro
	Poliamida (PA)
	Hamid
	Suave
	No adhesivo
	Negro

	MNI-10E
	1.8
	
	13
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Gris
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro

	MNI-7E
	1.2
	
	13
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Gris claro

	MNI-8P
	1.8
	
	8.5
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido
	No adhesivo
	Gris claro
	Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro

	MNN-10E
	2.0
	20
	8.0
	Tejido no tejido (PET/PP)
	Acabado de tejido no-tejido (afelpado)
	No adhesivo
	Beige
	Tejido de poliéster (PET)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado rugoso
	Adhesivo
	Negro

	MNT-5P
	1.0
	
	5.0
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro
	Polyamide (PA) fabric /Thermoplastic polyurethane (TPU) foil
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro

	MNT-8P
	1.8
	
	9.0
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido
	No adhesivo
	Gris claro
	Tejido de poliamida (PA) / lámina de Hamid
	Tejido de Poliamida (PA)
	Tejido
	No adhesivo
	Gris claro

	MVT-5E
	1.3
	
	6.0
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado textil rugoso
	Adhesivo
	Verde
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido de poliéster (PET)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Blanco mate

	MVT-6P
	1.45
	
	4.8
	Poliuretano reticulado (PUR)
	Tejido impregnado
	No adhesivo
	Negro
	Polyamide (PA) fabric /Thermoplastic polyurethane (TPU) foil
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Estructura fina de textil
	Adhesivo
	Verde

	O-1
	3.1
	
	3
	Poliamida (PA)
	Acabado de tejido no-tejido (afelpado)
	No adhesivo
	Gris claro
	Poliamida (PA)
	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
	Grabado textil rugoso
	Adhesivo
	Verde



